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The present document is a transiation of the report 15/10749-2360 issued on date 31, July 2015.

ZPRAVA O KLASIFIKACI

1 - VLASTNOSTI VYROBKU

Polyuretanova izolacni péna (PUR), “Poliuretan Spray S-503", s hydroizolacnim systémem
sestavajicim z 1,5 mm polyureové vrstvy “Urespray P-500"+ ochranny UV Top Coat “
ALISYN"

Komerc¢ni oznaceni vyrobku:
Roztok s izolacnim materidlem na hydroizolaci stresnich krytin:
Poliuretan Spray S-503E & Urespray P-500 & ALISYN

Vyrobek se sklada z 3 rliznych vrstev:

Vrstva 1: Tuha polyuretanova péna (PUR) o tloust'ce 115 mm (6 vrstev cca 1,5 - 2,0
cm), o hustoté 52 kg/m?, nazloutlé barvy, vzhled pomerancova kdra.

Vrstva 2: Elastomerni systém na bazi Polyurey (Urespray P-500) o tloustce 1,5 mm,
hustoté 1000 kg/m?, ervené barvy (pigmentovano) a hladkého vzhledu.

*Vrstva 3: Alifaticky akrylovy smalt (ALISYN) o hustotdé 1,2 g/cm’ bilé barvy a
hladkého vzhledu.

Vyrobce: Synthesia Internacional, S.L.U. Adresa: ulice Argent 3- 08755 Castellbisbal
(Barcelona)

Laboratof nedohlizela na instalaci vzork{ urcenych ke zkousce.
Material urceny ke zkousce byl prilepen k vyztuzenému substratu kifemicitanu vapenatého

o tloudtce 11 mm a hustoté 870 kg/m? podle tabulky 1 oddilu 5.3 normy UNE EN
13238:2011.

Rozmnozovani tohoto dokumentu je pripustné pouze tehdy, pokud se provadi v piném rozsahu. Pravni platnost
maji pouze zpravy s originalnimi podpisy nebo jejich ovérené kopie. Tento dokument ma 4 strany, z nichZ jsou -
prilohy
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2- KLASIFIKACE A OBLAST PRIMEHO POUZITi

Tato Klasifikace byla provedena v souladu s postupy danymi Normou UNE-EN 13501-
5:2007+A1:2010: "Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkd a konstrukci staveb. Cast 5:
Klasifikace podle vysledk{ zkousek stifech vystavenych vnéjSimu pozaru."

2.1- Zpravy o zkousce
Nazev laboratore

Applus - LGAI

Nazev navrhovatele SYNTHESIA INTERNACIONAL, S.L.U.

Cislo zpravy o zkousce 15/10749-2360 Cast 1

Metoda zkousky UNE CEN/TS 1187:2013 (test 1)

2.2- Vysledky zkousek

V souladu s ustanovenim oddilu 8 normy o klasifikaci musi kazda zkouska splfiovat

vSechny nasledujici pozadavky:

Parametr Kritériu Vysledky zkousky - vzorky Shoda
m Zkum.1 | Zkum.2 | Zkum.3 | Zkum.4

Siteni vnitfniho pozaru

zespodu smérem nahoru <0,7m ANO

Siteni vn&j&iho pozaru ]

zespodu smérem nahoru <0,7m 0,06 0,04 0,13 ANO

Siteni vnitfniho pozaru

shora smérem doll <06m ANO

orenvnelsopozar | <o6m | 08 | 013 | 016 [ 019 ANO

Z’I(;ﬁ;malnl spalena vnitfni | _ 0,8 m ) ) ) ) ANO

Maximalni spalena vnéjsi

délka <0,8m 0,24 0,17 0,29 0,19 ANO

Kapky/rozzhavené strusky

odpadavaijici z NE NE NE NE NE ANO

exponované strany

Castice v plamenech,

rozzhavené Castice NE NE NE NE NE ANO

pronikajici stfechou

Jediny otvor skrz vzorek | < 25 mm? - - - - ANO

Soucet ploch vsech otvord <n‘1‘§1‘3° - - - - ANO

Siteni bo¢niho poZaru < okraj <okraj | < okraj | < okraj | < okraj ANO

;’;;tlg\‘/'érnol,”have”e NE NE NE NE NE ANO

Uhel &ifeni pozaru (na ] ] ] ]

plochych stfechach) <0,2m ANO
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KLASIFIKACE

Krytina Polyuretanovy Spray S-503 & Urespray P-500 & ALISYN se v zavislosti na reakci
v{ci vnéjSimu pozaru klasifikuje nasledovné:

2.3 - Oblast pouziti

Tato klasifikace je platna pro nasledujici podminky:

Bsritecna(sl) :

« Rozsah sklonu: vysledky ziskané pri 15° jsou aplikovatelné na krytiny se sklonem
< 200,

«Substrat: vysledky ziskané pomoci vyztuzenych desek z kfemicitanu vapenatého by
se mély aplikovat na vSechny nehorlavé trvalé podpory o minimalni tloustce 10
mm.

2.4- Omezeni

Restrikce
Udaje o jakychkoli restrikcich v dobé trvani platnosti této klasifikacni zpravy.

Upozornéni
Tato evropska norma nepredstavuje Zzadné schvaleni typu ¢i certifikat vyrobku.

Digitally signed by

E;S;\\\& Digit.aIIY signed by ﬂ Vanessa Tutusaus Domingo
T ——=_ Jordi Mirabent Junyent

Vedouci Pozarni laboratore Vedouci Euroclass
LGAI Technological Center, S.A. LGAI Technological Center, S.A.

Vysledky se vztahuji vyhradné a pouze jen na vzorky podrobené zkousce v uvedeném okamziku a za uvedenych
podminek.

Applus+ zaruCuje, ze tato prace byla provedena v ramci poZadavkd naSeho Systému kvality a udrzitelnosti,
smluvni podminky a pravni predpisy byly spinény.

V ramci naseho programu vylepsovani bychom vas radi pozadali o jakékoli vase komentare ¢i pripominky, které
mizete adresovat vedouci osobé podepsané pod timto dokumentem nebo také fediteli jakostii Applus+, a to na
adrese: satisfaccion.cliente@appluscorp.com

In the event of litigation, the Spanish version will be valid
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